
Uwagi:

1. Materiały:

          stal S355, S255

3. Klasa konstrukcji stalowej wg PN-B:06200:2002/Ap1 - klasa II

5. W przypadku spoin czołowych przeprowadzić kontrolę defektoskopową

2. Śruby:

          połączenia - kl.8.8

4. Spoiny nieoznaczone wykonać o grubości: 

          0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych

          0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych

          1,0 t - dla spoin czołowych

          1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)

6. Zabezpieczenie antykorozyjne - patrz opis techniczny do projektu wykonawczego

          Wszystkie śruby cynkowane

          W połączeniach śrubowych stężeń prętowych stosować nakrętki zabezpieczające.


