JUTAQrass'|

JUTA as. plant 15 - JUTAgrass
Na Borkach 89, 544 15, Dvir Kralové nad Labem, CZ
jutagrass@juta.cz, tel. +420 499 314 567

AUTORYZACJA

Oswiadczam, ze Complexe Sportif Grazyna Kowalska, ul. Tadeusza
Kosciuszki 4/3, 05-240 Ttuszcz, NIP 1250112373, jest autoryzowanym
wykonawcg firmy Juta.

Udzielamy ww. firmie rekomendacji w zakresie uktadania nawierzchni
sportowe] Master Combi 60/165 w ramach przetargu:

ZP.271.1.17.2020 Budowa boiska do gry pilke nozng ze sztucznej
nawierzchnia na terenie dzialki nr 982 obreb 0006 Kraszew Stary jednostka
ewidencyjna 143407_2 Klembéw”

Gwarancja na ten produkt wynosi 60 miesiecy.

Lucie Simonova
JUTAa. s.

Dvir [Grdlobe n. Lab.
zdvod 15 - 81, Na Borkach 89
I€o: 455)4’3 3 l¢:/CZJS53‘1B7

3 (¥

/
()

JJUTA |

Dukelska 417, 544 15 Dvir Krélové nad Labem, CZ
juta@juta.cz, tel. +420 499 314 211

Materialy wbudowano na boisku do gry w pitke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembéw



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Paiistwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60211-0737/20

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Trawa:4Play, Active, Adventure, Basic, Caddie, Court, Decor, Defender, Deporte,
DuoStar, Effective, Essential, Exact,Fast Track, Game, Gamin, Garden, Greenville,

Hattrick,Hockey MF,Champion, Marauder, Master, Master Combi, Match synonim
Espace, Relax )

Zawieréjacy polietylen (wtékno), polipropylen i lateks (warstwa spodnia), barwniki
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania jako trawa syntetyczna w ogrodach, na balkonach, tarasach, placach zabaw i
/ destined: obiektach sportowych otwartych i zamkniglych

Wymieniény wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest nie obejmuje wypetnienia traw (granulatu, piasku, itp.)

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, przed oddaniem do uzytkowania nalezy intensywnie wietrzy¢ do zaniku
zapachu.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uZytkowych i oceny wiasciwosci alergizujacych wyrobu

1 Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product
Wytworca / producer:

Jutaa.s. .
544 15 Dvur Kralove nad Labem, Czechy
Dukelska 417 o
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: q
Juta a.s. g
544 15 Dvur Kralove nad Labem, Czechy MREBauN
Dukelska 417 : \) 186/90
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate” /72710 /0005
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2023.03.27 or in the case
po 2023.03.27 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik )
Data wydania atestu higienicznego: 14 pazdziernika 2020 Zakladu Bengeﬁhsgw;(a dewclneg
rodowiska
i i . 14th October 2020 - - . C
The date of issue of the certificate: 14th Octob 2 @M e, \S—

dr hab. Jolanta Solecké, prof. NIZP-PZH

. ontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarciing this hygienic certificate
Matepiadyswatt

Wé 2didwdthey hiskacliZR2RZY NRepaitiiens anEpyinmmental tiedith endiPalely MRHNIHzchnig
przy Szk%é?,ﬂéﬁ%ﬁfﬁégﬁﬁggﬁ tggézﬁv o %ggrmu;gg:delembéw



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60211-0738/20

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product: Trawa:Meadow,MonoTrack,Padel,Party,Performer+,Pioneer,PlayComfort,Putting
Grass,Sandy,Scenic,Step,Soccer,Scout Plus,Team, T.-Master, Trinity,Virgin,

Warrior,Winner synonim WinnerCombi,Team: Master Plus,Plus, MasterComplex,
Sandy:W,P,Active:W,M,P;Urban

Zawierajgcy polietylen (wtokno), polipropylen i lateks (warstwa spodnia), barwniki
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania jako frawa syntetyczna w ogrodach, na balkonach, tarasach, placach zabaw i
/ destined: obiektach sportowych otwartych i zamknigtych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastgpujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest nie obejmuje wypetnienia traw (granulatu, piasku, itp.)

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, przed oddaniem do uzytkowania nalezy intensywnie wietrzy¢ do zaniku
zapachu.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alerglzujqcth_wy;qpq N

1 Hygienic. certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of :ﬁe‘pfogué Sl e
upr. bud. ot BAQ
Wytwérca / producer: ’

Jutaas. f mor ins FHanfa-Rdmar
544 15 Dvur Kralove nad Labem, Czechy e "..
Dukelska 417
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Juta a.s.
54415 Dvur Kralove nad Labem, Czechy
Dukelska 417
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2023.03.27 orin the case
po 2023.03.27 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
) Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 14 pazdziernika 2020 Zakfadu BGZP:;(;O"S!V;B Zdrowotn
rogowiska
The date of issue of the certificate: 14th October 2020 (7

- ! !
2o ¥ nae, Sew
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regard'ing this hygienic certificate

Materialpwbadon smecnswdivioe e vEy OrRiL i, e ey niitzchniy
przy SzkoledRibetstiranmooyrwidbteseg s2iGohsreayie21 s, Klembow



«1 JUTA KARTA TECHNICZNA JUTA

rewizja 1. 1. 2019

NAZWA HANDLOWA: MASTER COMBI 60/165
UZYCIE: MULTISPORT

WLOKNO: IEE tr:‘;ggoaﬁlﬁ t()?';(l)cf\'/:vsgna (prosty)
MATERIAL: PODKLADOWKA: 100 % PP

WARSTWA SPODNIA: SBR Latex
ROZSTAW IGIEL: 3/4"
KOLOR: trojbarwny zielony

WARTOSC
 TYPOWA

WLASCIWOSCI . IEDNOSTKI

Dtex [dtex] 19.200/7 £10%

Szerokos¢ widkna - monofil [mm] 1,1 +10%
Szerokos¢ witdkna - tasma firbrylowana [mm] 5,5 +10%
Grubos¢ wtdkna — monofil [um] 390 +10%
Grubos¢ widkna - tasma fibrylowana [um] 110 +10%
Ciezar wiokna [g/m?] 2.135 +10%
Ilos¢ Sciegdw na 10 cm [-/10 cm] 16,5 +10%
Tlogé peczkéw/m2 [-/m?] 8.661 +10%
Tlogé koricéw/m?2 [-/m?] 121.254 +£10%
Wysokos¢ widkna [mm] 60 + 5%
Ciezar podktadéwki [g/m] 260 +10%
Ciezar warstwy spodniej [g/m?] 950 £10%
Ciezar calkowity [g/mz] 3.345 +10%
Sita wyrywania peczka [N] > 80

Wodoprzepuszczalnosé [mm/h] > 2.000

UV wytrzymatosc

(QUV - lampa A) [h] S0

Stabilnos¢ koloru - skala szara Stopien >4

Standardowa szerokos¢ rolki [m] 4,02 + 0,02

Certyfikaty produktu: Handbook for Football Turf; EN 15330-1; NF P90-112; WR
Zalecany wsyp:

- w zaleznosci od rodzaju shock padu i wsypu upr. DU
piasek krzemowy 0,5 - 1,2 mm ->16 mm (£ 25 kg/mz)

. - IInnna‘i
y inz Hant

granulat 0,5 - 2,5 mm ->28 mm (& 14,5 kg/m?) mgr

Bardziej szczegdtowa informacja i certyfikaty sa dostepne u przedstawicieli handlowych JUTAgrass. Produkty
wedtug rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) nie zawierajg zadnych substancji niebezpiecznych.

Ml MR A L LSy #TtEe oz ze sztuczng nawierzchnia

przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



SPORTS LABS

TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

LABORATORY PERFORMANCE REPORT

n accordan;e with

BS EN 15330-1:2013 (Football)

sample Reference MASTER COMBI 60/165 EPDM 1B PP20D

Sl L

Report Numher 18842/9437

D oy so8

Report Status  Final

Issqe Date 01/03/2019

Client Jutaa.s.
Szt Dukelska 417
544 15 Dvur Kralove nad Labem

Czech Republic

This report has been preparad by Sports Labs limited with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the contract with the Client and
within the iimitations of the resources devoted to it

This report is confidential to the Client and Sports Labs Limited accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part
thereof, is made known. Any such party relies upon the report at their own risk.

s,

ry

This report shall not be used for engineering or contractual purposes unless signed by the Author and the Checker and u
G WlisE 2 ges fins o G Wit coniract 3OS U S S0H Sgie par ke

¥Not all tests carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation. Comments and opinions are outwith the scope of our ISO(7! 25) OF
accreditation. . & ; O

HEADQUARTERS REGIONAL LOCATIONS

Sports Labs Ltd « USA
sportslabsconsult 1 agam Square, « Morocco

Brucefleld Industry Park « Turkey

Livingston EH54 9DE « South Africa

Scotiand, Unlited Kingdom « Netherlands

=~ ok Sz
Y é § \% 22 . o‘ ud X -
7 m&y%dow Ena boisku do gry ng 10ZNng zémmmﬁ:ﬁawier_zé%nia
przy Szkole Podstawowej w Staryii Kiaszewie “giff: Kilehiyow

N/



SPORTS LABS

Report No ' =o' i 18842/9437

1.0 INTRODUCTION

We refer to the sample of synthetic turf system ‘MASTER COMBI 60/165 EPDM JB PP20D’ delivered to our
Laboratory. This was identified as a ‘filled synthetic turf’ and ‘long pile surface’. The purpose was to
carry out a programme of performance testing in accordance with the requirements of BS EN 15330-

1:2013 for surfaces designed primarily for Football.

Craig Melrose Sean Ramsay
Laboratory Superwsor Laboratory Dlrector
Supervisaoy diy Lal I eclel du Laboratoie
01/03/2019 01/0/2019
' Test Details '
: Details Du Test
Product Name MASTER COMBI 60/165 EPDM JB PP20D
g MASTER COMBI 60/165
Substrate Concrete
Shockp{ao type” ProPlay 20D
Number of Condmonlng Rolls 50
Noarmbre dfs rovdements de pre cifonnement
» Free;Plle Helght (mm) 18 mm
- o ST 05/10 34 kg/m? Approx = 22 mm
R Performar\ce HF O AU 10 kg/m? Approx ~ 20 mm
ErFOria10s Black
Temperature Range 21.0 = 25.0 °C

Humrdlty Range 40 - 60 %




SPORTS LABS

Report No ' .=oor i 18842/9437

2.0  TEST DETAILS @iniic o rost

2.1 The test Specimens were prepared in accordance with the manufacturer’s instructions and BS EN
15330-1:2013. ) o

2.2 The specimens were tested in the conditions and temperatures as described in BS EN 15330-
1:2013.
LE hong ant 66 Fesids selon los conditions e leinpdralures dociiies dong fe 58 EN 15730-20 2040,

COHeH WIS GETE 200 LOMEE ST 1305

3.0  TESTING Figrenuis iVessn

3.1 Ball Rebound EN 12235: 2013

sornd verticsl i Saffon EN 12350 012

3.2 Ball Roll EN 12234: 2013

Florisisnt cit iwalfon EN [ A245 2073

3.3 Shock Absorptlon EN 14808: 2005

25 oS EV 148080 2005

3.4 Vertlcal Deformatlon EN 14809 2005

e FA 4808 7005

3.5 Rotatlonal R srstance EN 15301 - 1 2007

ICHTN 1Ot

7 ‘7"/"./ -ij N 1530

3.6 Water Permeablllty EN 12616: 2013

cabiite SN 12616 2003

37 * Slmulated Use EN 15306 2007

e T ¥olsSvd
Srmidation iR (R

J...al.”, 0. SUL,

3.8 * Tensrle Strength of Synthetlc Carpet EN ISO 13934 1 1999

e Uane synliisticne 7 17534

3.9 * Tensrle Strength of the Yarn EN 13864: 2004

fice & fa Hacion g il ENV 23564 200

Hcis! FN 14836, 2005 & EN 1388 2004

3.10 * Resrstance to Artifi craI Weathenng EN 14836 2005 & EN 13864 2004

3.11 % Colour Fastness EN 20105 A02 & EN 14836 2005

Changeiment ge coulat > (VA surschelie de arfs FIN 20105 ~ 407 5 Fi 148360 2001

3.12 * Jomt Strength EN 12228 (Method 1 & 2) & EN 13744 2004

S 12228 (aihon . 23 & SV DL

3.13  * Tuft Blnd ISO 4919 2012 & EN 13744 2004

QUIte J5GF 4215 2018 & EN 13794 2G04 e T
Iyt ==

3.14 * Shockpad Tensrle & Arr Agemg EN 12230 2003 & EN 13817 2004

przy Szkole Podstawowej w Strym Kraszewie gm. Klembow



SPORTS LABS

Report No ' =oooil !

© 18842/9437

3.15  * Carpet Identlf' catlon EN 15330 1 2013 Annex F Table F.1

7
{

21T,

{ FRET GEUIET (3

4.0  TEST RESULTS #dor/inis S Tesis

4.1 Detalled test results are given overleaf in tabular format.

[ s - Fant . o — Lonsnim s ntlam s
Lag pesiitais /..-v;_, ’—’ 17 Fasi sonié fdont of dessnus en fonme de fabissi,

przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



SPORTS LABS

Report No i zooo s flo

18842/9437

4.2  DETAILED TEST RESULTS ~.w

Property

Caracteristigues

Test condition

Conditions
d’essais

Mean result
Reésultats

Specified
Range
Exigences

Pass /Fail
Decision

i 49 % Pass
Vertlcal ball rebound Wet . <45-75 %
o prigeas iy 46 % Pass
tabond du Gallan g (0.6 -1.0m)
20,200 Cycles
20,200 Y 58 % Pass
Ball ol P >im Pass
Wi e — 4-10.0m
i Bsfion e
5.3m Pass
68 % Pass
20,200 Cycles
D
20,200 Cycles
20,200 _Y 5.0 mm Pass
D
Rotatlonal Re5|slt’anc,e,: Studded W?t 37 Nm 25 - 50 Nm Pass
Dry
32 Nm Pass
Rotabonal Resnstance Dlmpled e 25 - 50 Nm
WGy ficr [ ‘ed Wet
Hrarice 31 Nm PaSS
- System Un —
Water Permeability > 500
Carne il Aged 4355 min/hr mm/hr Pass

upr. nud

mgr INZ DNYY

przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



SPORTS LABS

Report No =200t o 18842/9437

Property Test Gondjtion * Mean result SpReaﬂﬁ:d Pass /Fail™
Caracteristigues Conditions D'essals Resuftats - Exigegces Decision
Seam Strength Un— f\/ged 107 N/100mm Pass
Peel 2 60
: - Water bath = 75 % of Un - N/100mm
Aged 78 N/100mm Pass
Seam Strength Un Aged ) )
Direct Tension il Y > 1000
& Water bath 2 75 % of Un - N/100mm
Aged _ & =
Light Dark Fib
Change in Yarn Tensile Strength | <o | 70007 | Tape | < 50% change
Resistance to | " Pass
Artificial 1% | 4% | 3%
Wea[:hering
3-4|3-4| 4 >3 Pass
Mono - filament (Individual
Yarn Tensile Yarns) 16N 16N >8N
Strength FONOTEE Passy
F"?:.'_.i.'!ﬁff?d 72N >30N
With 90°t
Manufaqpre M_anufacct)urg 2 1Sarl:gmm
Carpet Tensile B I < 30%
_ Strength Un — Aged difference Pass
N/mm N/mm
Un — Aged
Tuft Withdrawal Etat neuf 0N AR Pass
" Water bath > 75 % of Un —
Aged 86 N > 30 I\J‘ ol GTRASST -l
5 G Ll Meur upr. bu(j St )"; S176; ),”C‘ 13 S 486/90
~ v
Un — Aged .
Pad Tensile Etat g 0.168 MPa mgr in] HF388 Kopnar
> 0.15 MPa
2759 -
Al Ageing 2 75 % of Un = Aged 0.16 MPa Pass

przy Szkole Podstawowej w Sarym Kraszewie gm. Klembow



SPORTS LABS

Report No oo - 7o 18842/9437

4.3 PRODUCT IDENTIFICATION = liiooon Do Sopdeds

Synthetic Carpet Only
Tapis Synthetigue Uniquement
Characteristic Tolerance - Resuits Variation
Caractéristiques Tolerances Resultals Variations
Carpet Mass per Unit
Are
a 10 % 3341 g/m? -0, % Pass

v F gt

Foidds ar T

Tuf’cs per Unit Area

10 % 8398 /m? -30% | Pass

Pile Length (s)
o 5 tors 5% 59 mm -1.7% | Pass
Pile Weight 10 % 2071 g/m? -3.0% | Pass
., Flle Dtex 10 % 19624 +22% | Pass

NOE T8 FI & LEEX

2 50% of declaration &

Permeability & H90 monfhr 2348 mm/hr Undeclared | pagq
Gauge 52.5 /1000 mm (3/4")
g AALIE 160.0 /1000 mm

Materialy wbudowano na boisku do grayewopiike nozng ze sztuczng nawierzchnia
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembdow



SPORTS LABS

Report No . =0 i i 18842/9437

Shockpad Identification
Identification de la Sous-couche

ShOCkpad Type Proplay 20D

1 i 3e Souls-roliche

LS g

Mass per Unit Area _ 3 kg/m?

TSSO A

Sy O
T LIV 8 DTG

SRS L2 3045

Shock Absorption (AA) 60 %

Thickness

EASS S
A et T &)

20 mm

Shockpad Picture

HNZGe T2 (7 DOUS-COUTTR2

przy Szkole Podstawowej wm Kraszewie gm. Klembow




SPORTS LABS

Report No . - o "o 1884279437

Yarn Characterisation

Caracterisation du Fil

Sample: 9095 Master Combi 60/165 Light Green, 9.3000 mg

-10 S
N

151 . {
nomialized  -75.36 Jg-1
IMathod: ™ 2015 M Onszt 81.63"C
Method: FIFA DSC Metliod (2015 Manual)) Peak 113,33 °C

dt1.00

[17 20,0.190.0 “C, 20,00 K/min
-20[2] 190,0 "¢, 5,00 min
[3]190.0..20,0 “C, -20.00 K/min
[4] 20.0°C, 5.60 min
[5]20.0..190.0 <C, 20.00 K/min
Synclirunization enablexl

nemialized 38,20 191
Onset 11543°C
Peak 12433¢C

LI L L B B B e S e B S S U B B i T T LA N Bt A B S B

T T T Ty
20 30 40 30 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 °C

YamThlckness 378 microns

ety 1.1 mm
Colour

(RAL 6 Digit) RAL 120 50 40
g 7304

Yarn Picture

Sl e
Halid o

Materialy wbudowan I ) 7 i i

przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



SPORTS LABS

Report No o 18842/9437

" Yarn Characterisation

 Caracterisation du Fif

Sample: 9095 Master Combi 60/165 Dark Green, 8.7000 mg

f
/
:
j
|
!
.‘
|
|
|
|

!
i
-15] \ :
1 normafized  -78.67 397 -3 \~-—/"\ !
Onset 81.224C \ t
dethod: FIFA DSC Method (2015 Manuaf)2 Peak 113.00°C |
dt1.00s I,
-204 1] 20.0..190.0 *C, 20.00 K/min \ ) -
{li 190.0 C, 5,00 in ; / noralized  -38.45 3971
31190.0..20.0°C, -20.0 i Oneel 11558C
S RERIAS peak 124334

1141 20,0 "¢, 500 min
[57 20.0..190,0 "C, 20,00 K/min
T T T

15 nchonization enabled ; . ; : . .
o U v - T
0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 °C

Yam Thlckness 390 microns
Yo Width 1.1 mm
Colour
RAL 120 30 20

(RAL 6 Digit)

e 7082

_Yam Picture

© Width
L=1.111 mm




SPORTS LABS

Report No

- 18842/9437

Yarn Characterisation

Caracterisation du Fi

dr1ons

[1] 20.0..190.0 °C, 20,00 K/min
[2) 190,0 °¢, 5,00 min

-257 [3]190.0..20.0 ¢C, - 20.00 K/miin
[4]20.0 °C, 5.00 min
115]20.0.190.0 °C, 20.00 K/min

20 Method: FIFA DSC Method (2015 Manual)2

*ero
-~ Sample: 9095 Master Combl 60/165 Tape, 6.3000 mg
N
-5 M—‘““’{""'_*&——-.;;~~- e S T
4 ~\_.\ 7 ————
] \\ /
o] /
|
!
|
-15 ,
|
1
|
|

19873191

113.90°C

nomialized
Oonset

Peak Height 2171 W
Peak 124.33"C
Extrapol. Peck  124.61°C
Peak Width 984°C

T

LN L T e i B

T T T

1 Synchronization enabled

20 30 40 50

LA L N S N e B B S e e e ¢

LILINLNE L I B B e S e S B B B B N

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

160

170 180 °C

Yarn Thickness

112 microns

dTex

Yorn Width 5.5 mm
Colour
(RAL 6 Digit) RAL 120 40 30
5238

SEnion e Fis

Yarn Picture




SPORTS LABS

Report No oo o 18842/9437

~Infill Identification — Sand
Tdentification du remplissage - Stabilisant

Manufacturers
Characteristic Result DPeclaration
Caracteristiques ; Resultats Declaration di
Fabricant

Particle Size

’
<Yy
SERl

D

SIS

0.63 - 1.25 mm 0.5-1.0 mm

Particle Shape Similar Shape 2 Roundv -2

I FOITHE SEDZ AIVCNH — Lz

BUIk Den5|ty ) + 15% 1.449 g/cm3 1.50 g/cm3

i DiTRGE eI

(;olqur Similar Qolpur V\_I_hite White

L HIEH

.
afommancy W Grading SIEVE SHE (inm) PASSING %
4.009 1000
1000 — 09— 5
H Lo ; 2500 100.0
7, NSRS "W W T N8 R 2 — & S , 2007 100
;’ ‘ ' S 1609 1000
! { i (O O
B0 0 e b b | :-.: kL 1.250 97.2
A A 1009 7
700 A i | 1 Lo : f 0800 281
Pl 063 30
| ! A
&£ 000 o L BEEE } 0500 11
g ! 1 ol 0315 08
? i S B A
¢ 500 RN Cor 0.200 00
B : ' = f i : Passing 1o basa lray 08
1 | S 1
400 - A PARTICLE PICTURE
EEEER
300 | bbb
: b
IR
200 ; he b d o ar
IR
10.0 - T f |
R
S J | PARTICLE SHAPE DESIGNATION
0.0 S

1 10 L
Sleve Slze (mm) BULK DENSITY

1449 Mgfm*

\f ‘- ;.}"’;,‘ 5

y o dNARD

+ £h( T RELE Vit
(( K omar
fHarnt

mgr inz




SPORTS LABS

Report No =1 = 18842/9437

Infill Identification — Rubber
Identification diu Remplissage — de Perforinance

Manufacturers

Characteristic Result Declaration
Caracteristiques Résultats Declaration du

Fabricant

it samed& D 1.25 = 3.15 mm 1.6 =3.15 mm

LT I I

Particle Shape Similar _Shape A2 Angulgr

AT

Bulk.Density

AN

(FRR

+ 15% 0.493 g/cm3 0.54 g/cm3

Colour Similar Colour Black Black
(& el ‘_i.’,.h’;z"v si SariitEn Mok Ao

Infill Grading Sieve Size (mm) Passing (%)
100.000 =TT — ‘ ; 4.000 95.9
e . : 3.150 92.7
i 2,500 50.6
80,000 4 IRREELI NN TSt 2.000 244
1 1.600 115
1.250 37

50.000 e ——i

70.000

60.000 R L L 1.000 0.7

0.800 0.1
_ , 0.630 0.1
oo | / 0500 %0

50.000 A ) '._:,.”"__:.v%,__'._'_

Passing (%)

o | SRR 0.315 0.0
30,000 f-e st : it
A / R 0.200 0.0

20.000 5 ‘ ~
10.000 I 5. /

0,000 | e
0.1 1.0 10.0

Passing to base tray 0.0

Sieve Size (mm)

a Fa «Wa 0

Szkole Podst
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' TGA — Rubber

TGA du remplissage - de Performance

100 -

Organic % = 58,87
[ (Ma=z Loas Upte 650c)
Inorgenic § = 2.46

(Mses Loss 650c-850¢)

Elastomer % = 37.13
1.5 + (Mass Loss 407c~B50c)

i

» .00 W0 ) oo W0 6.0 ) 000

Time (min) TemE ©90.0 TimeE 0.0 Matat
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PICTURES

View

Pre-Wear

Simulated Use 20,20

0 Cycles

47 I

Sider

Plan
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przy Szkole Podstawowej wStrym Kraszewie gm. Klembow
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TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW LABORATORIUM
Zgodniez

BS EN 15330-1:2013 (Pitka nozna)

MRmES ¥ Efe'e"CVJ"VPmbk' MASTER COMBI 60/165 EPDM JB PP20D
V_4Nubm‘eAr raportu - 18842/9437
[[——
Doty 014032053

Klient M__&_
) Dukelska 417
544 15 Dvur Kralove nad Labem
Czech Republic

Niniejszy raport zostat przygotowany przez Sports Labs Limited z zachowaniem wszelkich nalezytych umiejetnosci i starannosci w zakresie
warunkéw kontraktu z Klientem oraz w ramach ograniczen poswieconych mu zasobow.

0, 4 GHGEnRCce QU ta (C

Niniejszy raport jest pouan(/ dla Klienta i Sports Labs Limited nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci wobec os6b trzecich,
ktérym ten raport lub jakakolwiek jego czesc jest znana. Kazda taka strona opiera sie na raporcie na wiasna odpowiedzialnosc

Rébo‘rf ten nie bvedzie wykorzystywany do celdw inzynieryjnych lub kontraktowych, chyba Ze zostanie podpisany przez autora i osobe sprawdzajaca,
oraz ze status raportu jest "koncowy

na Komar

HEADQUARTERS REGIONAL LOCATIONS

Sports Labs Ltd « USA
sportsiabsconsult 1 Adam Sguare, . Mo:)cco

Brucefield Incustry Park . Turkey

Livingston EH54 9DE « South Africa

AP

o S Netherlands

% Maly\ Bidow #elina boisku do gry whillkenozng ze.sztuczng. nawierzéhiia
przy Szkole'Podstawowej w Starym Kraszewie g, Riefhbhow - ==

Scotland, United Kingdom
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Raport numer Rapport No: 18842/9437

1.0 WPROWADZENIE

Odnosimy sie do prébki systemu sztucznej trawy "MASTER COMBI 60/165 EPDM JB PP20D" dostarczonej
do naszego laboratorium. Zostat on zidentyfikowany jako "wgpe}niona trawa syntetyczna" i"powierzchn
ia o dtugim wiosiu". Celem byto przeprowadzenie programu badan wydajnosci zgodnie z wymaganiami

normy BS EN 15330-1:2013 dla powierzchni przeznaczonych przede wszystkim do gry w pitke nozna.

Craig Melrose Sean Ramsay
Inspektor laboratoryjny Dyrektor laboratorium
01/03/2019 01/0/2019

~ Szczegdly badania

flaeiaiie s hie R RCl e DluTestiy
Nazwa prorkida MASTER COMBI 60/165 EPDM JB PP20D
Nazwa dywanu
N e yw MASTER COMBI 60/165
Substrat Beton
Typ systemu Shock-Pad ProPlay 20D
Liczba rolek kondycjonujacych 50
Wyskos¢ wolnego wiékna (mm) 18 Fi
. Stabilizujace STO5/10 | 34 kg/m?Approx ~ 22 mm
Wypetnienie HACIHRIIR
Remplissage Wydajnosé EPDM JUTATill
y J, ance Czarny I 10 kg/m? Approx = 20 mm
il vl 21.0-25.0°C
Zakres wilgotnosci 40—-60% s Uy

. ,
nn/fhf2a8)73; St 489t

S \*_~

Materialy wbudowano na boisku do gry w pitke nozng ze sztucznanﬁv&iérzc(hnlla
przy Szkole Podstawowej w Si#ryhi°Kraszewie gm. Klembow

Komar
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2.0

2.1

3.0

31

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.12

3.13

3.14

SZCZEGOLY BADANIA Détails Du Test

Probki testowe zostaly przygotowane zgodnie z instrukcjami producenta i BS PL15330-1:2013.

Probki zostaly przebadane w warunkach i w temperaturach opisanych w normie BS EN 15330-1:2013.

Toczenie sie pitki EN 12_234: 2013

Absorpcja w-strz.qsévs% EN 14803: 2905

Qdksztgkv::e:nia‘p_ipnqw‘e EN 148092005

onrnvos’,c’ pr%y ét;réci; EN ,1.5301 — 1: ?007

Przepusz;zglngsfﬁ wody EN 12616: 2013

* S._ymgl_pw;msu?yc»ie EN 15306 2007

¥ Wytr%ymaf"ros"c.’.»r_la rogc%ggn_?g_po‘dfozelsyrjte.tvyc‘z-neg‘o EN ISO 13934 - 1: 1999
*Wytrzyma{osc ng ro?c?qg.anife\ nlcx VE.N 13864: 2004

# Od-po’rnos’é na‘ls‘,ztgrczn.gﬁwgrg‘nki atmqsfgrygzpe EN14836 2005 & EN 13864: 2004
"fTrwa’rqs’é .kt.).lprq I?N 20195 - AOZ & E.,N 14v8‘3§: 2QO$

* Wytrzymatos¢ potaczen EN 12228 (Method 1 & 2) & EN 13744: 2004

UP'» oud. «

1a

* Ztgcza tuftowane ISO 4919: 2012 & EN 13744: 2004 I
2 ~\ &GO & .: ' : ' '\A"". .4 ,‘l ' . r ‘?‘ <L / S ‘ Te LUL llhk::"” ’::‘[:r - .
* Wytrzymatos¢ na rozcigganie i oddziatywanie powietrza w systemach Shock Pad
EN 12230: 2003 & EN 13817: 2004

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozna ze sztuczna nawierzchnia

przy Szkole Podstawowej w Siryhi®Kraszewie gm. Klembéw
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3.15 *Ildentyfikacja podtoza EN 15330-1:2013 Aneks F: Tabela F.1

(* Uwaga: te testy wykraczajg poza zakres naszej akredytacji ISO 17025)

4.0 WYNIKI BADANIA Résultats Des Tests

4.1 Szczegdtowe wyniki testow podane sg na odwrocie w formacie tabelarycznym.

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w St#ryii®Kraszewie gm. Klembéw
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4.2

| Warunek =
testowy

Wiasciwosc
Caracteristiques

Conditions
‘essals

Sredni wynik:
- Résultats

49 %

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADANIA Résultats Des Tests

Okreslony Zgodne/

zakres

Exigences |

niezgodne
Décision

Zgodne

Suchos¢ |
Pionowe odbicie pitki Wilgotnos¢ 46 % <45-75% Za0dn
(0.6—1.0m) godne
20’200 Cyk" 58 % Zgodne
o AUEHDSG 5.1m Zgodne
Toczenie pitki 4-10.0m
Snmjde * o
Suc.:f}?sc 68 % Zgodne
Poch}anianie w;trzqsc’;w Wilgotnos¢ 68 % 55-70 % Zgodne
20,200 Cydles 64 % Zgodne
5“°h°sc 8.6 mm Zgodne
Odksztatcenie pionowe Wilgotnosé 9.0 mm 4 = 1 [ Zgodne
20,200 cyKkli
[ ?yi 6.0 mm Zgodne
SUChOSC 40 Nm Zgodne
Wytrzymatos¢ na
ruchy obrotowe Wilgotnos¢ 37 Ne 25 - 50 Nm Faod
) godne
20,200 Gyl 50 Nm Zgodne
Suchos¢
: 32 Nm
Obnizona odpornos¢ obrotu Sec 25 - 50 Nm Zgodne
.z System
Przepuszczalnosc wody niestarzony 1355 mm/hr rﬁnf?f?r Zgodne
& an

inz Hannd Komar
oy inz 14d

Materialy wbudowano na boisku do sry w pilke nozng ze sztuczna ﬁﬁwierzchnia

przy Szkole Podstawowej w S#ryhi®Kraszewie gm. Klembow
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'Zgodne/

- Wiasciwosc Warunek testowy ~ Sredni wynik
| Caracteristiques ~ Conditions D’essais : ~ Résultats

niezgodne

3 . Décision
i Exigences Tt
Wytrzymatoédé Wnowym s 107 N/100mm Zgodne
o Starzone wodg = 75 % W nowym N/100mm
stanie 79 N/100mm Zgodne
Nytrzymato$é szwu Nowy stan ) -
Napiecie bezposrednie > 1000
Ressiooce e [Starzone wodg szta7nsie% W nowym N/100mm
Zmiana"‘V\l/ W;}t?z&mé}os’ci na . Taéma
rozcigganie nici Jasny C_'?T"Y- wdknista < 509% zmiany
Odpornoéé na| v . cassine
sztuczne 1% (4% | 3% "
warunki pogodow
Zmiana koloru '
s erands i | =4 | =4 4 >3 Zgodne
Wytrzymatogé Mono -filament (poszczegdlne
na rozciaganie| M) 16 N 16 N >8N
anl Zgodne
Flbrylowany 72N > 30N
Produkcja 90° do > 15 N/mm
Wytrzymalos¢ na bl | B i
rozcigganie . Mol MR < 30%
podloza - W nowym stanie réznicy Zgodne
’ S 37 32
N/mm N/mm
Odpornosc na W nowym stanie
rozerwanie R 90N >30N Zgodne
wigzan tuftowanych Lac Ak
' Starzone wodg = 75 % produktd
w nowym stanie 86 N >30N Zgodne
Wytrzymaloé¢ W nowym stanie Y
na rozcigganie Etat Neuf G165 Mpa mor s ngﬁn ;
S > 0.15 MP T4z Hanna Komar
“eniee s 'oddziatywanie powietrza = 79 % =5 a
produktu w nowym stanie 0.16 MPa Zgodne

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozna ze sztuczna nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Stifhi®Kraszewie gm. Klembéw
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4.3 IDENTYFIKACJA PRODUKTU Identification Du Produit

 Wylacznie syntetyczne podioze 00000
Tapis Synthetique Uniquement

Wiasciwosé ‘Tolerancja Wynik Zmiennos’,"éA
Caracteristiques Tolérances Re’su[tats 7 Variations

) dMas?kpod}OZa nah _
e A I T 10 % 3341 g/m? -0.1%
Wiazania-tuftowane(paczki
na jednostke powierzchni
N Fouties o Linich de 10 % 8398 /m?2 -3.0% Zgodne
Dtugosé (s) :
b bres Hors 5 9% 59 mm -1.7% Zgodne
Wa a widkna
g 10 % 2071 g/m2 -3.0% Zgodne
Ciezar widkna dtex
’::‘-"lél':’; )'> Fil en Dtex 10 o/o 19624 + 2-2 O/O Zgodne
.| 250% z deklaracji & )
Przepuszczalnosc o 2 500 mm/hr 2348 mm/hr N|ezg+oszorle Zgodne
Rozstaw ciegu
aw scied 52.5 /1000 mm (3/4")
llo$¢ Sciegdw 160.0 /1000 mm

Upr. bua. 3LB55/754248/7): 5t 486/90

mgrinz Hafna Komar

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozna ze sztuczna nawierzchnia
przy Szkole Podstawowej w Sifryhi®Kraszewie gm. Klembéw
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~ Identyfikacja Systemu Shock-Pad
Identiﬁcatipn de {a Squgquyche

Typ systemu Shock-Pad Proplay 20D

Viasa e Jednostie polerachn! 3 kgl

€ de SUfiadce

Asarpeln WelrZRE oW 60 %

[ 100

Grubosé¢

£3f U

20 mm

Obraz

u Komar

mgr inz Hann

. ° ° ° °

przy Szkole Podstawowej w Stiym’ Kraszewie gm. Klembow
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" Charakterystyka nici

Caractérisation du Fil

“exo
p—_— Sample: 9095 Master Combi 60/165 Light Grean, 9.3000 ny
'
s _ ,
S, / 1 e
-101 i
!
f
-154 |
nommalized  -75.36Jg*-1 ('
] 3 Onset 81.63°C |
] ;dtes:]%d;FIFA DSCMethod (2015 Manual)2 peak 11333 °¢ \ :
101120.0.190.0 °C, 20,00 K/min } !‘
~20[2] 190.0 °C, 5.00 min L
1[3]190.0..200 °C, -20.00 K/miin | nomalized -38.29J97-1
[4] 20.0 °C, 5.00 min | Onset 11543°C
1(5] 20.0.190.0 °C, 20,00 K/min ¢ Peak 12433°C
1Synchronization enabled
T T L e T L T T L R R
20 30 40 50 70 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180  °C
Grubos¢ )
. 378 microns
Szerokos¢
P 1.1 mm
RAL 120 50 40
dTex
g 7304

WY

3.5t 486190

Komar

Hanna

mgr inz

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozna ze sztuczng nawierzchniag

przy Szkole Podstawowej w Siryhi®Kraszewie gm.Klembéw
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~ Charakterystyka nici

Caractérisatiqn du Fil

—~

'ex0
WA Sample: 9095 Master Combi 60/165 Dark Green, 8.7000 mg
e
Se——l
RS S - ————
..... -y vkl —
-101 /
1 /
|
!
|
|
i
151 I'
1 nomalized  -78.67 Jg*-1 ,»/\ “
Oonset  8122°C o
Method: FIFA DSC Method (2015 Manual)2 Peak 113.00°C ool
(t1.00s 5\ ‘l
-20 1] 20.0.190.0 °C, 20.00 K/min |
11211900 ¢, 5.00 min | | Mol 293904
(3]190.0.20.0 °C, -20.00 K/ miin LjomR 1R
1141200 °¢, 5.00 min | Peak 12433°C
1151 208.190.0 °C, 20.00 k/miin
Synchronization enabled
R i e T o o ISR
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 °c

390 mikrondéw

Grubosgé
Szerokos¢
1.1 mm
Kolor
(RAL 6 Digit) RAL 120 30 20
dTex 7082

® o ’
L=1.111 mm

/St 486/9¢

IOV (5777 17 |
187 inz Hanha Komar

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnig

przy Szkole Podstawowej w $84i4ii%Kraszewie gm. Klembow
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" Charakterystyka nici

Caractérisation du Fil

*exo
i Sample: 9095 Master Combi 60/165 Tape, 6.3000 mg
_5.-. ————— _H"“‘:‘—-_._\;*—— ————— S
4 ~"“\\--- T/ e ——
y:
J !
10] f
f
!
| |
-15 |
] |
{
(
] v\
“207 ethod: FIFA DSC Method (2015 Manual)2 \ 1' nonmalized  -148.751g*-1
{dt1.00s i | Onset 113.90°C
1 [1]20.0.190.0 °C, 20.00 K/min 1| PeakHeight — 21.71mw
. 1 [2]190.0°C, 5.00 min Y| Peak 124.33°C
-257 [3]190.0..20.0 °C,-20.00 K/min \ { Extrapol.Peck  124.81°C
1 [4]20.0 °C, 5.00 min \\1 peakWidth  9.84°C
1 15]20.0..190.0 °C, 20.00 K/min
| Synchronization enabled
20 30 40 50 60 70 8 %0 100 110 120 130 140 150 160 170 180  °C
Grubos¢ . ;
o ey e 112 mikronéw
Szerokos¢
5.5 mm
Kolor
(RAL 6 Digit) RAL 120 40 30
dTex
5238
agrex

e oD OWY
/St (}E»':MQ«, 7% St 456/
hl:‘l(,‘l Komar

mgr inz FHe¢

Materialy wbudowano na boisku do gry w pitke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w §€ityii%Kraszewie gm. Klembéw
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Identyfikacja wypetnienia- piasek
Identification du remplissage - Stabilisant

Oswiadczenie

Charakterystyka - Wynik : producenta
Caractéristiques Reésultats : Déclaration du
Fabricant
Wielkos¢ czasteczek Taki sam jak d&D
S sags e Pdrbvmlti 0.63 - 1.25 mm 0.5-1.0 mm
Ksztatt czgsteczek Podobny ksztatt o Okragty - C2
Gestosé
Wik ol + 15% 1,449 g/cm? 1.50 g/cm3
Kolor . Podobny kolor Biaty Biaty
Couteur Shnifaire
4 T
SIEVE SIZE (mm) PASSING %
Performance Infill Grading
4000 1000
1000 336 1000
b | : 240) 100.0
‘ ‘ | 1 60) 100 0
80.0 4ot L L] 1.25) 97.2
‘ 1.00) 17
70.0 - 0800 281
: 063 20
g 600 050) 1
2 0415 08
& 500 - 0.20) 09
o
Passing to basa tray 08
400 - PARTICLE PICTURE
400 3 ; ‘
200 4
100 -
PARTICLE SHAPE DESIGNATION
00 +— "
01 1 -
Sieve Size (mm) BULK DENSITY
1.449 Mg/m*

upr. ot

4 inz Hlannd Komar

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w $8i151i%Kraszewie gm. Klemboéw
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Identyfikacja wypetnienia - guma
Identification du Remplissage — de Performance

Oswiadczenie
Charakterystyka Wynik » . producenta
Caractéristiques . Résultats Déclaration du
! Fabricant

R e i | 125-3.5mm 1.6~ 315 mm

A HLICTIIL

Ksztatt czgsteczek Podobny ksztatt

w2 e

Gestos¢
e £ 15% 0.493 g/cms 0.54 g/cm?

lre gl

Czarny Czarny

Vi N1

Podobny kolor

Infill Grading Sieve Size (mm) Passing (%)
100.000 - , 4.000 95.9
| 3.150 92.7
i 2.500 50.6
80.c00 S S . TS X 2.000 214
| | 1.600 115
; 1.250 3.7
60.000 1.000 o
| | 0.800 0.1
0.630 0.1
0.500 0.0
0.315 0.0
0.200 0.0

90.000 -

70,000 o

Passing (%)

30.000

20.000 * Passing to base tray 0.0

10.000

0.000 - et
0.1 1.0 10.0

Sieve Size (mm)

inz Hanna Komar
mgr inz Hanpnd B ;

Materialv wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnia
przy Szkole Podstawowej w §8i1}ii%Kraszewie gm. Klembéw
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TGA- guma

TGA du remplissage - de Performance

100

(%)

WEIGHT

Organic X = 58.57
T tMass Loss Upto 650c)
Inorganic % = 2.46
[ (Mass Loss 650c-850c¢)

Elastomer X = 37.13
415 + (Mass Loss 407c-650c)

% f0.00 %00 ETT) oo 2000 £5.00 .00 e
Time (min) TomE 880:0 TimeE ;0 Mates 190

¢ Dhuag. <
upt. P

K omar
inz Hant a Koma
inz

mgr

ld TR W

ZN3 ) 2
gm. Klembow

na | 10 gry W DIIKE ) 7€
przy Szkole Podstawowej w SEi i Kraszewie
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- OBRAZY
Images
Widok Przed zuzyciem

Strona

ot
LOLE

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w $81yiiKraszewie gm. Klemboéw
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~ Oswiadczenie producenta podioza

|
|
|
[

Déclaration du Fabricant de Tapis

TECHNICAL SHEET

valid from 1. 10. 2015 review 1, 6.2017
PRODUCT NAME: MASTER COMBI 60/165
APPLICATION: FOOTBALL (Profi)

PE monofilameant - l2ns profile

PILES PE fibrillatad tape
MATERIAL:  PRIMARY BACKING: 100% PP
SECONDARY BACKING: SBR Latex
GAUGE: 3/4"
COLOR: g.;:?ll\'o;v?_:}:/rl‘ight agrzen+fizld green}
PROPERTIES UNTT TYPICAL VALUE TOLERATION
Pile fineness - monofiiament [dtex] 14.000/6 + 10%
Pile width {mm] 1,1 + 10%
Pile thickness fm) 390 + 10%
Pita finensss - fibeillated tape [atex] 5.200 +10%
Pile width [mm] 55 + 5%
Pile thickness fum) 110 + 10%
Pil2 weight per unit area farnv’} 2.135 + 10%
Stitch rate per 10 cm (length) [-f10 cm] 16,% + 10%
Number of tufts/m” [-/m’] 8.661 + 10%
Number of piles/m® [-/m¥] 121.254 + 10%
Pite height [mm] &0 * 5% {
Weight primary backing lg/m) 260 +10% |
Weight secondary backing la/nv'] S50 + 10%
Total weight lofm?} 3345 + 10%
Turf withdrawal force [Ny > 30
:’(‘,’uﬁl"_b'l‘f_':g‘z‘l n 3.000 i
Color fastness - gray scale Scale z4
Stand. roll widih [m} 4,04 + 0,02
Product certificates: EN 15330-1; NF P90-112; IRB

Recommended infill: <
- depending on the type af shockpad and infill: quait2 sand 0,6 - 1.2 mm -> 19 - 35 kg/im” -
rubber granuiate 0,5 -~ 2,5 mm -> 10 - 14 ka/m”

Any supplementary information and cerlificates are available upan requast at aur sales department.,
Accarding to the Regulation (EC) No 190772006 (REACH), this product doés not conlain any dangérous substances.

JUTA a.s. reserves the right to amend the technical specifications of the above mentioned produdt. The delivered
product may slightly differ [rom these data. JUTA a.s. guarantees the technical quality of the product.

n JUTA f JUTA a.5., Dukeiskd 417 | www.jutagrass.cam | JUTAgrass, Na Sorkdich 89
2 Dvilr Krilové nad Labemn Owiir Krdlové nad Labem

344 15 Tel: +420 499 314 567
Coskd republiks Fax: +420 489 314 572
www.uta.c e-mad: jutagrassiutacs

Koniec raportu

Komar

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztucznga nawierzchnia

przy Szkole Podstawowej w S8} %K raszewie gm. Klembow
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Raport z testu nr 1017-100.000 Listport test

1. Klient / wytworca

JUTA a.s., zavod 15
Na Borkach 89
544 15 Dvur Kralove nad Labem

Republika Czeska

2. Obiekt testowy / produkt

Sztuczna trawa JutaGrass ,Master” z 17kg piasku i 7 kg gumy EPDM - zielona

3. Cel testu

Sprawdzanie odpornosci na zuzycie przez 100 000 cykli za pomoca testera Lisport zgodnie
z EN 13672 w naszym laboratorium testowym. Celem tego testu jest okreslenie zachowania
Swiattowodu w zuzyciu w ciggu 40 000 cykli wymaganych przez wymagania normy DIN
SPEC. Test zostat przeprowadzony za pomocg ,Lisport Wear Tester” firmy
DelTecMetaalMaatwerk z Holandii.

Testy z ,Testerem zuzycia Lisport” odpowiadajg normom DIN EN 15306 i FIFA 12.

4. Szczegoly testu

4.1 Rozpoczecie procedury testowej 16.05 2013

4.2 Zakoriczenie procedury testowej 13.06.2013

4.3 Inzynier testujacy M. A. Oliver Schneider

5.3 Klimat podczas testu 22,2 - 23,6 °C rowniez 45 — 55%
wilgotnosé

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng ﬁawierzchniq
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow




5. Dokumentacja fotograficzna / wyniki po 50 000 cyklach Lisport

Sztuczna murawa zostata przetestowana z symulacjg storica i bez niej (480 godzin
promieniowania UV zgodnie z DIN 75220)

[zdjecie]

Rys.1. JUTAGRASS MASTER po 50 000 podwajnych pociggnieé testerem Lisport bez
testu UV

[zdjecie]

Rys. 2 JUTAGRASS MASTER 4 po 50 000 podwdjnych pociggniec testerem Lisport z
testem UV

Materialy wbudowano na boisku do gry w pitke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



6. Dokumentacja fotograficzna / wyniki po 60 000 cyklach Lisport

Sztuczna murawa zostata przetestowana z symulacjg storica i bez niej (480 godzin
promieniowania UV zgodnie z DIN 75220)

[zdjecie]

Rys.3. JUTAGRASS MASTER po 60 000 podwojnych pociggnieé testerem Lisport bez
testu UV

[zdjecie]

Rys. 4 JUTAGRASS MASTER po 60 000 podwajnych pociggnigé testerem Lisport z testem UV

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



7. Dokumentacja fotograficzna / wyniki po 70 000 cyklach Lisport

Sztuczna murawa zostata przetestowana z symulacjg storica i bez niej (480 godzin
promieniowania UV zgodnie z DIN 75220)

[zdjecie]

Rys.5. JUTAGRASS MASTER po 70 000 podwojnych pociggnieé testerem Lisport bez
testu UV

[zdjecie]

Rys. 6 JUTAGRASS MASTER po 70 000 podwajnych pociggniec testerem Lisport z testem UV

Materialy wbudowano na boisku do gry w pitke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



8. Dokumentacja fotograficzna / wyniki po 80 000 cyklach Lisport

Sztuczna murawa zostata przetestowana z symulacjg storica i bez niej (480 godzin
promieniowania UV zgodnie z DIN 75220)

[zdjecie]

Rys.7. JUTAGRASS MASTER po 80 000 podwaéjnych pociggnie¢ testerem Lisport bez
testu UV

[zdjecie]

Rys. 8 JUTAGRASS MASTER po 80 000 podwojnych pociggniec testerem Lisport z testem UV

Materialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnia
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow
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Materialy wbudowano na boisku do gry w pitke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow




10. Dokumentacja fotograficzna / wyniki po 100 000 cyklach Lisport

Sztuczna murawa zostata przetestowana z symulacjg storica i bez niej (480 godzin
promieniowania UV zgodnie z DIN 75220)

[zdjecie]

Rys.11. JUTAGRASS MASTER po 100 000 podwdjnych pociggnieé testerem Lisport bez
testu UV

[zdjecie]

Rys. 12 JUTAGRASS MASTER po 100 000 podwdjnych pociggniec testerem Lisport z testem UV

Materialy wbudowano na boisku do gry w piltke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow



11. Ocena po 50 000 lub po 70 000 cykli Lisport

Po 50 000 lub 70 000 cykli Lisport nie wida¢ zadnych uszkodzer.
Widkno nie wykazuje zadnych oznak spojenia.

12. Ocena po 80 000 lub po 100 000 cykli Lisport

Po 80 000 lub 100 000 cykli Lisport nie wida¢ zadnych uszkodzer.
Wibkno nie wykazuje zadnych oznak spojenia.

Przydziat zgodnie z DIN SPEC 18 035 czes¢ 7 = klasa 1

Data:

Osnabriick, 19.07.2012

Dipl.-Ing. O. Schneider

Matefialy wbudowano na boisku do gry w pilke nozng ze sztuczng nawierzchnig
przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie gm. Klembow
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Certyfikat

Standard odniesienia ISO 9001:2015
Numer rejestracyjny 01 100 1332109

Posiadacz certyfikatu: Lir i rubber L‘.tl

Unirubber Sp. z o.0.
Zielonka 17

59-940 Wegliniec
Polska

Zakres certyfikacii: produkcija i sprzedaz granulatéw gumowych i termoplastycznych
oraz komponentéw do nawierzchni sportowych i rekreacyjnych.

Na podstawie audytu potwierdza sie spetnienie wymagan

normy ISO 9001:2015.

Okres waznosci: Certyfikat jest wazny od 17.07.2020 do
Pierwsza certyfikacja w 2015r.

17.07.2020

23.08.2021.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/B/0672/02/2018

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrdb / product:  Granulat EPDM czarny z recyklingu

Zawierajacy mieszanke EPDM pochodzgcego z recyklingu (usredniong od 9 dostawcow - zgodnie z
/ containing: dokumentacjg producenta)

Przeznaczony do  budowy nawierzchni i wypelniania sztucznej trawy - otwartych obiektow sportowych
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- bez zastrzezen

Atest higieniczny nie dot. parametrow technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujacych wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer:
UNIRUBBER Sp. z 0.0.
59-940 Wegliniec
Zielonka 17

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

UNIRUBBER Sp. z 0.0.
59-840 Wegliniec

Zielonka 17 nigy inz j' /rg,"iz/’-'f[ Koniar
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2023-07-11 or in the case
po 2023-07-11 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2018 Zakiadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego
Srodowiska
The date of issue of the certificate: 11th Jul 2018
y 2 wp. bo/ S

% . dr Bozen& Kroguylska R
Materialy wbudowano na boisku do g

ry w pilke nozn zg szguczna navanerzc ni
ntakt w sprawie nipiejszego atgstu higienicznego contact régarding thi ienig certificate
za@xr’ wogzﬁakﬁ;&sfaw B Sfaméawimmmafew NIPH-NIH
00-781 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl el +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-348, fax: +48 22 54-21-287
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LJI—III_I_It:]b Er q_" Karta techniczna granulatu
Technical Data Sheet

Wydanie 1 Data wydania: 23.07.2015

Data
. Wydanie e
Czarny granulat EPDM z recyklingu Ezitl.on aktualizacji
Updated
Black EPDM Recycled Granules 1 2
30.09.2015
Typ materiatu Odpady na bazie kauczukéw EPDM.
Type of material Scrap based on EPDM rubber.
Kolor Czarny
Color Black
Frakcja®
S 0,5-2,5mm
Grain size
Wriasnosci fizyczne i chemiczne: Wartosé Jednostka Norma
Physical and chemical properties: Value Unit Standard
Cigz
eIt o g/dm? PN-EN ISO 60
Bulk density

Analiza sitowa:
Sieve analysis:
Granulki ponizej 0,5 mm

Granules below 0,5 mm 1,0 %
i 3 PN-ISO 2591-1

Granulki powyzej 2,5 mm Max 5,0 o%

Granules above 2,5 mm

Wtrgcenia tkaniny &

Textile impurities MacLA %

Pozostate wiasnosci:

Other:

Ksztait Mieszanina réznych ksztattéw, czasteczki szesciokatne (kubiczne, heksagonalne).

Shape Mixture of different size, cubical particles.
Worki wentylowe a 25 kg lub Big-Bag a 1 000 kg na drewnianych paletach o wymiarach

Opakowanie 1000 x 1 200 mm.

Packaging PE valve sacks 25 kg each or big bags 1000 kg placed on a wooden pallet of dimension of
100x120cm.

*Na iyczenle Klienta mozliwe jest wykonanle innej frakcji granulatu,

Wszystkie dane techniczne zawarte wtym dokumende sq oparte na bleiqr.e] anallzle $rednich wartosci produk h granulatéw i | by pomée

naszym Klientom w doborze odp do final la. Firma Unirubber Sp. z 0.0. nie ponnsl odpowiedzialnosel za
niesatysfakcjonujace wyniki przetwérstwa, ponlewai warunki proceséw s3 poza naszq kontrola.

*Other groin sizes on request.

All technical data shown in this specification are based on the current analysis of mean value of the produced granulates. And are intended to help our customers in
the choice of final application of the granulates. Unirubber Sp. z 0.0. does not bear responsibility for sfactory results of processing as the processing conditions
are beyond our control

Materialy wbudowano na boisku do gry w pitke nozng ze sztuczng nawierzchnig
e P2y Sykole-Radtstany owlej WL Kragziyhe sm. Bitmbéows.zos




